
別添１

○令和3年度塗膜調査（プラスチック等にはグローブバック・防護服・ケレン工具が該当） ※容器の重量は想定

（橋） （缶） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） 鉛 全クロム
鉛又はそ
の化合物

六価クロ
ム化合物

長沢原橋 1 1.6 0.1 3.3 5.0

1.6 0.1 3.3 5.0 長沢原橋 合計

巌橋 1 1.6 0.1 1.5 3.2

1.6 0.1 1.5 3.2 巌橋 合計

中野川橋 1 1.6 0.1 2.9 4.6

1.6 0.1 2.9 4.6 中野川橋 合計

合計 3 4.8 0.3 7.7 12.8

○令和4年度塗膜調査（プラスチック等にはグローブバック・防護服・ケレン工具が該当） ※容器の重量は想定

（橋） （缶） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） 鉛 全クロム
鉛又はそ
の化合物

六価クロ
ム化合物

岩平橋 1 1.6 0.2 3.1 4.9

1.6 0.2 3.1 4.9 岩平橋 合計

市之瀬橋 1 1.6 0.2 3.2 5.0

1.6 0.2 3.2 5.0 市之瀬橋 合計

金山橋1010 1 1.6 0.2 3.1 4.9

1.6 0.2 3.1 4.9 金山橋1010 合計

内川橋 1 1.6 0.2 3.1 4.9

1.6 0.2 3.1 4.9 内川橋 合計

大熊川橋 1 1.6 0.3 3.0 4.9

1.6 0.3 3.0 4.9 大熊川橋 合計

中栗橋 1 1.6 0.2 3.1 4.9

1.6 0.2 3.1 4.9 中栗橋 合計

幸倉橋 1 1.6 0.2 3.2 5.0

1.6 0.2 3.2 5.0 幸倉橋 合計

中ノ宮橋 1 1.6 0.1 3.0 4.7

1.6 0.1 3.0 4.7 中ノ宮橋 合計

御備川橋 1 1.6 0.2 3.1 4.9

1.6 0.2 3.1 4.9 御備川橋 合計

合計 9 14.4 1.7 27.9 44.0

○令和4年度幸倉橋PCB廃棄物運搬

（橋） （缶） （ｋｇ） （ｋｇ） 鉛 全クロム
鉛又はそ
の化合物

六価クロ
ム化合物

幸倉橋 1 23.0 285.5

2 23.0 177.5

46.0 463.0 幸倉橋 合計

R4.1.13～14 含有量 1.1 mg/kg

262.5

154.5

417.0

塗膜付着高力ボルト

橋梁名

R3.12.20 含有量 0.8 mg/kg

R3.12.20

橋梁名 容器 容器 塗膜片 プラスチック等 全重量
種類

試験実施日
（別紙分析証明書のとおり）

R4.8.23 含有量

ＰＣＢ廃棄物重量・試験結果一覧表

容器 容器 塗膜片 全重量
種類

試験実施日
（別紙分析証明書のとおり）

PCB 重金属の含有試験 重金属の溶出試験

試験の種類 試験結果 単位
試験結果 試験結果

プラスチック等

87,000
mg/kg

1,900
mg/kg

6.6
mg/㍑

重金属の含有試験 重金属の溶出試験

試験の種類 試験結果 単位
試験結果

0.02未満
mg/㍑

含有量 0.9 mg/kg
210,000
mg/kg

1,800
mg/kg

44
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

PCB

試験結果

140,000
mg/kg

850
mg/kg

120
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

270,000
mg/kg

2,600
mg/kg

10
mg/㍑

0.04未満
mg/㍑

1,600
mg/kg

11
mg/㍑

0.04未満
mg/㍑

R4.8.23 含有量 0.72 mg/kg
150,000
mg/kg

4,800
mg/kg

22
mg/㍑

0.04未満
mg/㍑

R4.8.23 含有量 1.1 mg/kg
210,000
mg/kg

0.65 mg/kg

3,200
mg/kg

79
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

R4.8.26 含有量 0.9 mg/kg
150,000
mg/kg

900
mg/kg

110
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

R4.8.26、R4.8.31 含有量 0.7 mg/kg
79,000
mg/kg

900
mg/kg

140
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

R4.8.26 含有量 0.6 mg/kg
140,000
mg/kg

700
mg/kg

230
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

R4.8.26 含有量 0.6 mg/kg
150,000
mg/kg

橋梁名 容器 容器

（ｋｇ）

高力ボルト

700
mg/kg

1,100
mg/kg

14
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

R4.8.26 含有量 0.9 mg/kg
92,000
mg/kg

1,600
mg/kg

37
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

R4.8.26 含有量 0.5 mg/kg
150,000
mg/kg

全重量
種類

230
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

R4.8.26 含有量 0.6 mg/kg
140,000
mg/kg

重金属の溶出試験

試験の種類 試験結果 単位
試験結果 試験結果試験実施日

（別紙分析証明書のとおり）

PCB 重金属の含有試験



別添１

（橋） （缶） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） 鉛 全クロム
鉛又はそ
の化合物

六価クロ
ム化合物

幸倉橋 1 23.0 102.5 125.5

2 23.0 192.4 215.4

3 23.0 173.0 196.0

4 23.0 100.4 123.4
92 568.3 660.3 塗膜片 合計

5 23.0 15.9 38.9

6 23.0 15.3 38.3

7 23.0 17.6 40.6

8 23.0 15.9 38.9

9 23.0 45.2 68.2

10 23.0 84.8 107.8

11 23.0 54.9 77.9

12 23.0 71.2 94.2

13 23.0 25.6 48.6

14 23.0 22.9 45.9

15 23.0 28.1 51.1

16 23.0 21.4 44.4

17 23.0 30.8 53.8

18 23.0 15.7 38.7
322.0 465.3 787.3 プラスチック類 合計

岩平橋 1 23.0 130.0 153.0

2 23.0 120.0 143.0

3 23.0 126.8 149.8

4 23.0 120.0 143.0

5 23.0 108.6 131.6

6 23.0 162.8 185.8

7 23.0 97.2 120.2
161 865.4 1026.4 塗膜片 合計

8 23.0 28.4 51.4

9 23.0 38.0 61.0

10 23.0 19.0 42.0

11 23.0 13.0 36.0

12 23.0 29.8 52.8

13 23.0 52.4 75.4

14 23.0 42.8 65.8

15 23.0 16.8 39.8

16 23.0 18.2 41.2

17 23.0 8.6 31.6

18 23.0 9.4 32.4
253.0 276.4 529.4 プラスチック類 合計

市之瀬橋 1 23.0 77.0 100.0 塗膜片

2 23.0 173.4 196.4 塗膜片
46 250.4 296.4 塗膜片 合計

3 23.0 87.6 110.6 保護具・養生シート等

4 23.0 17.4 40.4 保護具・養生シート等

5 23.0 59.6 82.6 保護具・養生シート等

6 23.0 47.2 70.2 保護具・養生シート等

7 23.0 17.2 40.2 環境対策資機材

8 23.0 16.6 39.6 環境対策資機材
138.0 245.6 383.6 プラスチック類 合計

合計 13 299.0 1684.1 1983.1 塗膜片

31 713.0 987.3 1700.3 プラスチック類

ＰＣＢ廃棄物重量・試験結果一覧表

容器 容器 中身 全重量
種類

PCB 重金属の含有試験 重金属の溶出試験

試験の種類

試験結果試験実施日
（別紙分析表のとおり） 単位

試験結果
試験結果

670
mg/kg

230
mg/㍑

0.02未満
mg/㍑

橋梁名

含有量 0.6 mg/kg
140,000
mg/kg

R4.8.26

含有量 0.65 mg/kg
270,000
mg/kg

2,600
mg/kg

10
mg/㍑

0.04未満
mg/㍑

R4.8.23

塗膜片

R4.8.23
塗膜片

養生シート

保護具

環境対策資機材

環境対策資機材

保護具

含有量 1.1 mg/kg
210,000
mg/kg

1,600
mg/kg

11
mg/㍑

0.04未満
mg/㍑


